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Ergebnisse der Werkstoffpriifungen nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.
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Angefertigt von Ostermann % Co., Metallwerke, EKoln-Ehrenfeld e L
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AuBerdem entsprachen die Ergebnisse folgender Versudhe den g’aﬂeﬂte.n Bedingungen: Biege-und Hgmmerversuche ...
Die Priifung erfolgte am: . 19/9., 2/10.1951,4/10,1951 L SRS SO e

Gewicht des gepriiften Werkstoffes ¢8. 12404+ 4 o kg
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@mnmﬂ?.btt
’ // ;5. %‘l——/

Dﬁaaeldarf




